


Tenkovrstvy lazurovaci systém rozpoustédlovy - Vindu Ton a Vindu Clear

Lazurovaci mofidlo Vindu Ton (ASC100 - kéd barevného odstinu viz vzornik)

Vindu Ton je rozpoustédlové lazurovaci mofidlo uréené pro oSetfeni exteriérovych dfevénych povrchd - zahradnich
pergol a nabytku, dfevostaveb, srubd, plotu, zabradli, dfevénych pficek. Je vhodné pro vSechny typy drevin
jehlicnaté, listnaté i exotické.

Lazurovaci lak Vindu Clear (AM104 ¢i AM105) - pro zvySenou ochranu exteriérovych vyrobka
Po aplikaci zakladni vrstvy lazurovaciho mofidla pouzijte vrchni lazurovaci lak Vindu Clear AM104 &i AM105, pfi-
barveny 5% aktualné pouzitého odstinu lazurovaciho mofidla.

Aplikace
ematerial po otevfeni dikladné promichejte
eaplikaci moridla provadéjte v dodavatelské viskozité pfi teploté materialu
a okolniho prostfedi od 10°C do 30°C
*na vybrany, otistény podklad aplikujte mofidlo macenim nebo Stétcem,
lak AM104 aplikujte pouze Stétcem, u laku AM105 je mozna aplikace stfikanim
evydatnost je 12 - 16 m2/I pro mofidlo i lak
*doba schnuti cca 24 hodin pro mofidlo, 12 hodin pro lak

Tenkovrstvy lazurovaci systém vodoureditelny - Hydro Ceopren

Toénovany lazurovaci lak Hydro Ceopren (EDC410-kdd barevného odstinu viz vzornik)

Hydro Ceopren je vodou feditelny, ténovany lazurovaci lak uréeny pro oSetfeni exteriérovych dfevénych povrchi
- zahradnich pergol a nabytku, dfevostaveb, srub, plotd, zabradli, dfevénych pficek.

Je vhodny pro vsechny typy dfevin - jehlicnaté, listnaté a exotické, vytvafi povrch s voskovym efektem.

Aplikace

» material po otevreni dukladné promichejte

* aplikaci provadéjte v dodavatelské viskozité pfi teploté materialu

a okolniho prostredi od 5°C do 30°C

* na vybrany, ocistény podklad aplikujte prvni vrstvu laku pomoci Stétce, po cca 4 hodnach aplikujte
druhou vrstvu a nechte dikladné zaschnout, min dalsi 4 hodiny

* vydatnost je 8 - 10 m2/I pfi 2 nanosech

Nasledna udrzba vzhledu ( Vindu Ton, Vindu Clear a Hydro Ceopren ):

Povrch oSetfeny systémem Vindu a Hydro Ceopren
vydrzi v kvalitnim stavu okoli 2-4 let do prvni nutné
udrzby (zavisi na vystaveni povétrnostnim vliviim).
Prvni kontrolu a obnovu natéru doporucujeme po 2-3
letech a poté kazdorocné, a to nasledujicim postupem:
Pro oziveni rozpousStédlového systému pouZijte
lazurovaci mofidlo Vindu Ton, které naneste Stétcem
na peclivé ocistény a odmastény povrch. Pro zvyseni
odolnosti proti vihkosti nasledné pretfete namofené
¢asti pfibarvenym lazurovacim lakem AM104. Pro
oziveni vodoureditelného systému pouzijte ténovany
lak na peclivé otistény a odmastény povrch v jedné
VISTVE.

Pro vice informaci a technickou podporu kontaktujte prosim svého prodejce.



Vzornik odstind tenkovrstvych lazur ASC100-xxxx a EDC 410-xxxx

1710 Pine

1730 Golden Teak 2710 Padouk

2720 Mahagony 4701 Green

5701 Nutbrown 6710 Chestnut

6720 Light Walnut 6730 Teak

6740 Palisander 7712 Ebony



Sherwin-Williams
Vas dodavatel povrchové upravy

Vas prodejce:
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